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Cava di calcare

==== C6 ====

PROVA DI COMPRESSIONE UNIASSIALE
Modalità di prova:  Norma IRSM 1979
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CU3-05

Provino n°:  1  2  3 
Condizione del provino:
Velocità di deformazione (mm/min):
Altezza (cm):
Sezione (cm²):
Peso di volume (kN/m³):
Umidità naturale (%):
Deformazione a rottura (%):
Sforzo a rottura (kPa):

Indisturbato
0,400
15,30
44,18
26,9
-----
0,17

4497,6
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DIAGRAMMA   SFORZO - DEFORMAZIONE

Provino  1

Provino  2

Provino  3

kPa

%δ

σ

Moduli di elasticità
kPa

Tangente
Secante
A rottura

Provino 1:  1901864 
Provino 1:  2300667 
Provino 1:  2636535 

Provino 2: ---
Provino 2: ---
Provino 2: ---

Provino 3: ---
Provino 3: ---
Provino 3: ---

Antonello
Geotest properties


