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Ghiaia %
Sabbia %
Limo %
Argilla %

0,6
1,1

30,0
68,3

Passante setaccio 10 (2 mm) %
Passante setaccio 40 (0.42 mm) %
Passante setaccio 200 (0.075 mm) %

99,4
99,0
98,3

mmD10
mmD30
mmD50
mmD60
mmD90

    ---
    ---
0,00194
0,00339
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Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
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Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

4,0000 100,00
2,3600 99,49
1,1900 99,26
0,4200 99,00
0,1770 98,79

0,1250 98,71
0,0900 98,41
0,0750 98,32
0,0578 97,39
0,0411 96,05

0,0293 94,03
0,0188 90,67
0,0110 85,62
0,0080 79,57
0,0058 72,17

0,0042 63,76
0,0022 52,33
0,0013 41,90
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Sand
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Sabbia (%):

Limo (%):

Argilla (%):
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Ghiaia (%):

Sabbia (%):

Limo-Argilla (%):
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